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ASBESTIANALYYSI 
 
Kohde Kuhmola 
 
Vastaanottopäivä 26.8.2020 
 
Näytteenottopäivä 21.8.2020 (Martti Pohja) 
 
Analyysin  
suorituspaikka            WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut, Myyntimiehenkuja 4, 90410 Oulu 
   
Analyysimenetelmä Tilaajan toimittamat näytteet analysoidaan aina valomikroskoopilla 

(VM) ja tarvittaessa myös Tescan Vega3 pyyhkäisy-
elektronimikroskoopilla sekä siihen liitetyllä energiadispersiivisellä 
spektrometrillä SEM-EDS (EM). Materiaalinäytteiden asbestianalyysi on 
akkreditoitu menetelmä. Analyysi tehdään soveltaen standardia ISO 
22262-1. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. 

  
 Näytteenotosta vastaa tilaaja. Tutkimusraportin saa kopioida vain 

kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava WSP Finland Oy:n lupa. 
 
 
Tulokset 
  

Näyte 
nro 

Ottopaikka / materiaali  Menetelmä Asbestipitoisuus/-tyyppi 

1 Eteinen lattia / vinyylilaatta, liima, 
tasoite 

EM Sisältää asbestia, krysotiili 
(vinyylilaatassa). 

2 Eteinen seinä / maali + tasoite EM Ei sisällä asbestia. 
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